Программа семинара

Отечественный   и   зарубежный   опыт   коррозионного  

мониторинга,   применения ингибиторной защиты и 

исследования коррозионных процессов   

нефтепромыслового оборудования  
03.06.2014 - 06.06.2014 г.
 
г. Уфа
Место проведения семинара: г.Уфа, АН РБ, Кирова, 15.  к.319 ( третий этаж)
Координатор Семинара  - Фаритов Айрат Табрисович 

	03 июня 2014 г.

	1000-1030
	Вступительное слово к участникам. 
	А.Г. Гумеров, ген. директор ИПТЭР

	1030-1225
	Принципы и технические воплощения различных методов контроля коррозии

• Метод LPR (линейного поляризационного сопроти-

   вления)

• Метод ER (электрического сопротивления). 

• Метод FSM
• Мембранные методы для равномерной коррозии

• Многопроводный / многослойный метод
	Лиетай Янг
(CorrInstrements)


	1230 –1330
	Обеденный перерыв
	

	1330 -1500
	Принципы и технические воплощения различных методов контроля коррозии  (продолжение)

• Датчики окисления для мониторинга общей 

   коррозии 
• Ультразвуковые методы контроля коррозии
• Метод определения плотности тока через 

   электрохимическую ячейку
• Метод связанных многоэлектродных датчиков  

   (CMAS) 

• Электрохимического шумовой метод
	Лиетай Янг
(CorrInstrements)


	1500 -1515
	Кофе-брейк
	

	1515-1745
	Принципы и технические воплощения различных методов контроля коррозии  (продолжение)

• Зонды использующие  магнитную индуктивность (Microcor / Ceion )

• Влияние сульфидных электрон-проводящих отложений, сформированных в H2S средах

• Изменчивость и воспроизводимость скорости коррозии
	Лиетай Янг
(CorrInstrements)



	04 июня 2014 г.

	930-1230 

с перерывом на кофе-брейк в 1045
	Коррозионный мониторинг с применением CMAS зондов 

•  Применение CMAS  для измерения почвенной коррозии углеродистой стали и   катодной защиты
• Применение CMAS при микробиологичекой коррозии

• Применение CMAS в газовых системах

• Практический опыт применения на нефтяных трубопроводах

• Оценка эффективности и оптимизация закачки  ингибиторов коррозии

• Коррозия под отложениями в системе нефтегазосбора 

• Зонды для использования при высоких температурах 
	Лиетай Янг
(CorrInstrements)


	1230 – 1330
	Обеденный перерыв
	

	1330 _ 1430
	Ассоциации для инженеров-коррозионистов. Обсуждение структуры, возможности присоединения и преимущества членства.

• NACE

• ASTM G01

• ISO TC 156

• Электрохимическое общество
	Лиетай Янг
(CorrInstrements)


	1430 - 1530
	Презентация компании CorrInstruments(США) и системы Nanocorr  
	Лиетай Янг
(CorrInstrements)

	1530 - 1545
	Кофе-брейк
	

	1545 - 1700
	Опыт применения оборудования марки «Моникор» для контроля коррозии в лабораторных  и промысловых исследований.  Организация On-line мониторинга  коррозии и управления подачей реагента.
	Фаритов А.Т. (ИПТЭР)


	05 июня 2014 г. 

	0930-1100


	Методики основных коррозионных расчетов (де Ваард-Мильямс, NORSOK, расчет концентрации кислых газов, статистическая обработка результатов, определение стабильности вод). 
	Рождественский  Ю.Г. (ИНТНМ  АНРБ)

	1100-1115
	Кофе-брейк
	

	1115-1225
	Особенности проведения лабораторных исследований ингибиторов коррозии и определения их остаточного содержания.
	Худякова Л.П. (ИПТЭР)

	1230 –1330
	Обеденный перерыв
	

	1330-1500
	Опыт  сравнительных (промысловых и стендовых) испытаний черных сталей в различных коррозионных условиях. Методики и результаты.
	Шестаков А.А. (ИПТЭР)

	1500-1600
	Влияние инертных отложений на коррозию и защиту от коррозии. Моделирование инертных отложений при испытании ингибиторов
	Рождественский Ю.Г. (ИНТНМ  АНРБ)

	1600-1615
	Кофе-брейк
	

	1615-1730
	Анализ коррозионной ситуации на нефтедобывающих промыслах с использованием программных средств ( ПО «Экстра»). 
	Зиннатуллин А.К.

(ИПТЭР)

	06 июня 2014 г. 

	930-1030
	Расширение информационной базы гравиметрического метода. Статистические методы исследований  коррозии, прогноз потока отказов и экономической эффективности ингибирования.  
	Шестаков А.А.

(ИПТЭР)

	1030-1045
	Кофе-брейк
	

	1045-1130
	Опыт  проведения  коррозионного  мониторинга   и  ОПИ ингибиторов коррозии на   нефтепромыслах России. Анализ влияния формы образцов, электрического контакта между ними и объектов контроля на показания. Анализ сходимости различных методов контроля коррозии: гравиметрического метода,  LPR, ER.  
	Зиннатуллин А.К.

(ИПТЭР)

	1130-1230
	Диагностика  и мониторинг коррозионного состояния
	Сивоконь И.С. «Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина» РАН,   
ООО «Трансэнергострой", советник генерального директора 

	1230 –1330
	Обеденный перерыв
	

	1330 -1430
	Опыт ингибиторной защиты от коррозии трубопроводов через  нефтедобывающие скважин. Технические и экономические аспекты.
	Фаритов А.Т 
( ИПТЭР)

	1430 -1500
	Применение электрохимического метода определения тока водорода через поверхность оборудования для контроля эффективности ингибирования.
	Чирков Юрий Алексеевич

ООО "ИНКОРГАЗ"
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